
Wymiary drutów okr ągłych i kwadratowych 
 
Wymiary drutów okr ągłych  w mm – według PN-M-80005:1972 (średnice podane wg 
szeregu Ra10) 
 

0,01 0,012 0,016 0,02 0,025 0,04 0,05 0,063 0,08 0,10 0,12 
0,16 0,20 0,25 0,32 0,4 0,5 0,63 0,8 1,0 1,2 1,60 

d 
mm 

2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,0 16,0  
 
 
Wymiary drutów kwadratowych  w mm  
 

0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 0,32 0,4 0,5 0,63 0,8 1,0 a 
mm 1,2 1,60 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,0 
 


